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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Objednatel: 

Obec 

Kunčice pod Ondřejníkem 

Kunčice pod Ondřejníkem 569 

 

IČ: 00296856 

DIČ: CZ00296856 

 

Zastoupení: Petr Tryščuk, místostarosta obce 

 

 

 

Zhotovitel: 

TESTSTAV group s.r.o. 

Orlovská 347/160 

713 00 Ostrava – Heřmanice 

 

IČ: 21455287 

DIČ: 21455287 

 

Zastoupení: 

Ing. Miroslav Švajda, mob.: +420 739 521 137 

jednatel společnosti, zástupce vedoucího laboratoře,  

Autorizace v oboru Zkoušení a diagnostika staveb, číslo 1103307 (ČKAIT),  

Oprávnění ministerstva dopravy k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících 

s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací číslo 523/2022. 
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2. ÚVOD 

 Stavebně technický průzkum stávajícího objektu byl proveden na základě emailové 

objednávky ze dne 27.3.2025. Dotčeným objektem byl objekt potravin Hruška č.p. 594 v obci Kunčice 

pod Ondřejníkem. Objekt je postaven z prefabrikovaného systému, který v podélné ose je tvořen 

dvěma trakty, které jsou složeny ze sloupů, průvlaků, stropních panelů a obvodových stěnových 

panelů.     

Předmětem tohoto průzkumu bylo provést stavebně technický průzkum zaměřený na skladbu 

střešního pláště, diagnostikovat charakteristiky betonu a výztuže stropních panelů, průvlaků a sloupů. 

Výstupem jsou pak podklady pro následné statické posouzení dotčeného objektu. 

Průzkum byl proveden v březnu roku 2025 techniky akreditované laboratoře TESTSTAV 

group s.r.o. 

 

 

 

Celkový pohled na objekt. 
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3. POPIS OBJEKTU 

 Samotný objekt je nepodsklepený jednopodlažní s plochou střechou, která je spádována 

směrem do dvora. Stropní konstrukce je tvořena prostě uloženými dutinovými železobetonovými 

stropními panely výšky 190 mm a šířky 1190 mm a délky 6000. Tyto panely jsou uloženy na 

průvlacích ze struskopemzového betonu. Průvlaky jsou prostě uloženy na sloupech ze 

struskopemzobetonu průřezu 500/500 mm obvodové podélné osy a 500/1000 mm vnitřní podélné 

osy. Obvodový plášť a ztužující stěny jsou tvořeny stěnovými panely. 

 

 

Podélný systém osově 2 x 6000 mm, v příčném směru sloupy v osových vzdálenostech 3600 

mm, sloupy krajní jsou rozměru 500/500 mm, sloupy vnitřní osy 500/1000 mm. Na sloupech uloženy 

průvlaky šířky 500 mm a výšky 450 mm, krajní průvlak s vyložením konzoly. 

 



             
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM: 
OBJEKTU OBCHODU HRUŠKA č.p. 594 V OBCI KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 

 
 

Strana - 6 - (celkem 12) 

4. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

U vodorovný konstrukcích byla vyšetřována celková skladba střešního pláště. Geometrie, 

vyztužení a pevnost betonu stropního panelu. Geometrie, vyztužení a materiálová charakteristika 

průvlaku krajního a průvlaku středního. 

4.1 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

Do střešního pláště dotčeného objektu byla provedena sonda pro zjištění celkového souvrství 

střešního pláště. Sonda byla provedena 6,0 m od podélné atiky. 

 Stávající skladba střešního pláště byla detekována: 

• Původní 5 x vrstva asfaltových pásů    tl. 25 mm 

• Jemnozrnná vyrovnávací malta     tl. 25 mm 

• Vrstva plynobetonu (objem. hmot. 600 kg/m3)   tl. 150 mm 

• Spádová vrstva strusky frakce 0/4 (objem. hmot. 2270 kg/m3) tl. 250 mm 

• Stropní panel        tl. 190 mm  

      

 

Byly detekováno několik vrstev asfaltové lepenky (cca 5 x vrstva) v tloušťce 25 mm, tato 

lepenka byla nalepena na vyrovnávací maltu tl. 25 mm, následovaly izolační desky plynosilikátové 

šedé barvy s tabulkovou objemovou hmotností v suchém stavu 600 kg/m3. (desky byly v sondě 

v suchém stavu). Tyto tvarovky jsou uloženy na spádové vrstvě tvořenou struskou frakce 0/4 mm 

v mocnosti 250 mm, kde sonda byla provedena 6,0 m od kraje atiky. Objemová hmotnost byla 

provedena přímou zkouškou v laboratoři a byla naměřena 2270 kg/m3. Následoval stropní panel 

výšky 190 mm. 
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Sonda byla provedena 6,0 m od atiky, kde tloušťka spádové vrstvy byla naměřena 250 mm. 

Při naměřeném spádu odpovídá tloušťka spádové vrstvy strusky u atiky cca 370 mm a na konci spádu 

cca 110 mm. 

4.2 STROPNÍ PANEL 

 

Nepředpjatý stropní panel výšky 190 mm, šířky 1190 mm, délky 6000 mm. Panel šesti-

dutinový. Betonářská výztuž 5 x průměr 14 mm, žebírková 10 425. Dle ČSN 73 0038 návrhová 

hodnota pevnosti oceli 375 MPa, pevnost na mezi kluzu 410 MPa. 

 

Naměřená pevnost s nezaručenou přesností byla vypočítána ze 3 měřených míst fbe = 52 

MPa. Odhad charakteristické pevnosti betonu v tlaku byl vypočítán fck = 39 MPa. Protokol číslo 

0480/25 o zkoušce pevnosti v tlaku je přílohou této zprávy.  

 

Ozn. Konstrukce 
Ev. Číslo 

protokolu  

Pevnost 

v tlaku fbe 

(MPa) 

Pevnost 

v tlaku fck 

(MPa) 

Odhad třídy 

betonu 

NDZK STROPNÍ PANEL 0480/25 52 39 C30/37 

Dle ČSN 73 0038: fck = fcm * (1 - kn * Vx) 
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4.3 PRŮVLAK KRAJNÍ 

 

Průvlaky jako sloupy jsou prefabrikované ze struskopemzového betonu. Byla zjišťována 

výztuž, kde v krajním průvlaku byla zjištěna výztuž hladká průměru 16 mm 10 216. Dle ČSN 73 0038 

návrhová hodnota pevnosti oceli 190 MPa, pevnost na mezi kluzu 206 MPa. 

 

4.4 PRŮVLAK STŘEDNÍ 

 

V rámci provozu prodejny Hruška byla diagnostika středního průvlaku provedena 

nedestruktivně za předpokladu stejného průměru betonářské výztuže. Výztuž byla zjišťována 

nedestruktivně magnetickým indikátorem PROFOSCOPE. Na spodním líci uprostřed rozpětí bylo 

zjištěno 5 x výztuž průměru 16 mm. Třmínky ā 250 mm průměru 6 mm. Dle ČSN 73 0038 návrhová 

hodnota pevnosti oceli 190 MPa, pevnost na mezi kluzu 206 MPa. 

 



             
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM: 
OBJEKTU OBCHODU HRUŠKA č.p. 594 V OBCI KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 

 
 

Strana - 9 - (celkem 12) 

5. SVISLÉ KONSTRUKCE 

Na krajním sloupu byla vyšetřována pevnost struskopemzového betonu na odebraném vývrtu 

v laboratoři, nedestruktivně bylo zjišťováno vyztužení sloupů krajních a vnitřních. 

 

 

 

 

 

Krajní sloupy jsou rozměrů 500/500 mm, kde nedestruktivně bylo detekováno 6 x prut. Vnitřní 

sloupy jsou rozměru 500/1000 mm, kde předpoklad vyztužení byl stanoven 10 x prut. Ze sloupu 

krajního byl odebrán vývrt jádrovou vrtačkou průměru 80 mm, kde v laboratoři byla následně 

provedena zkouška pevnosti betonu v tlaku a objemová hmotnost struskopemzového betonu. 
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Vyhodnocení zkoušek na vývrtech dle ČSN EN 12390-3 A ČSN EN 12390-7 

Ozn. 

vývrtů 
Konstrukce 

Ev. číslo 

zkušebníc

h těles 

Objemová 

hmotnost 

(kg*m-3) 

Ø 

objemová 

hmotnost 

(kg*m-3) 

Pevnost 

v tlaku 

(MPa) 

Ø 

pevnost 

v tlaku (MPa) 

V1 sloup 0488/25 1520 1520 3,2 3,2 

 
 

7. ZÁVĚR 

Diagnostický průzkum byl proveden na základě specifikace a požadavku projektanta. 

Jednotlivé charakteristiky diagnostikovaných prvků nosného systému jsou popsány v jednotlivých 

kapitolách. Z celkového pohledu při průzkumu nebyly na konstrukci detekovány poruchy v podobě 

statických trhlin, degradace materiálu ovlivňující stabilitu konstrukce. Jednotlivé výsledky jsou dále 

podkladkem pro statické posouzení objektu v rámci budoucí rekonstrukce a modernizace. 

 
 

8. FOTODOKUMENTACE 

 

  
Pohled na sondu do střešního pláště. Pohled na strusku frakce 0/4, spádová vrstva 

tloušťky 110-370 mm. 
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POheld na vnitřní průvlak a sloupy 500/100 mm. 

 

Pohled na sondu do stropního panelu. Výztužs 

10 425 průměru 14 mm. 

  
Pohled na uložení průvlaků na sloupu. Průvlaky jsou 

prostě uloženy. 

Pohled na detekci výztuže krajního průvlaku.  

  
Detailní pohled na výztuž průvlkau. Hladká 

s povrchovou korozí, pórovitý struskopemzový 

beton. 

Pohled do vývrtu sloupu. Struskopemzový beton 

pevnosti 3,2 MPa a objemové hmotnosti 1520 kg/ 

m3. 

 

 

                                                     Ing. Miroslav Švajda 
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PŘÍLOHY:  

Protokol 0488/25 stanovení pevnosti betonu a objemové hmotnosti, 

Protokol 0480/25 stanovení pevnosti betonu nedestruktivně Schmidtovým tvrdoměrem. 
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